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报告编号（No.）: QHJ2207036101/CH
日 期（Date）: 2022 年 07 月 29 日

质 检 报 告

样品信息

检验类别 委托检验

委托单位/委托人 东莞市爱贝硅胶制品有限公司

委托单位/委托人地址 广东省东莞市石排镇田寮东桥一路 11 号 3 号楼 303 室

制造商 东莞市爱贝硅胶制品有限公司

制造商地址 广东省东莞市石排镇田寮东桥一路 11 号 3 号楼 303 室

样品名称 实体娃娃

样品型号 65cm－176cm

样品商标 AIBEI

测试要求
依据客户要求，按照 GB/T 26572-2011 的要求，对委托样品中的
铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的含量进行测试。

测试方法 请参见后续页。

测试结果 请参见后续页。

测试地址
广东省深圳市南山区红花岭

工业区闽利达工业园 2楼
联系电话 0755-86632632

样品送达日期 2022.07.26 检验周期 2022.07.26-2022.07.29
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样品照片：

测试部件描述：
肉色软胶

测试方法：
依据客户要求，参照 GB/T 26125-2011 的测试程序，采用化学方法进行测试。

化学测试方法与仪器

测试项目 测试方法 测试仪器

铅 (Pb)
GB/T 26125-2011
第 8、9、10 章

ICP-OES

镉 (Cd)
GB/T 26125-2011
第 8、9、10 章

ICP-OES

汞 (Hg)
GB/T 26125-2011

第 7 章
ICP-OES

六价铬 (Cr(VI))
GB/T 26125-2011

附录 C
UV-VIS

多溴联苯 (PBBs)
GB/T 26125-2011

附录 A.
GC-MS

多溴二苯醚 (PBDEs)
GB/T 26125-2011

附录 A.
GC-MS



中检(深圳)环境技术服务有限公司
CC I C（ Sh e n z h e n） En v i r o n m e n t a l Se r v i c e Co . , L t d .

地址(Add):广东省深圳市南山区红花岭工业区闽利达工业园 2 楼

电话(Tel):+86 755 8663 2632

邮箱(E-mail):zjjc@sz.ccic.com

第 4页 共 6页

报告编号（No.）: QHJ2207036101/CH
日 期（Date）: 2022 年 07 月 29 日

测试结果(mg/kg)：

测试项目 限值 方法检出限 测试结果 单项判定

镉 (Cd) 100 2 未检出 合格

铅 (Pb) 1000 2 未检出 合格

汞 (Hg) 1000 2 未检出 合格

六价铬 Cr(VI)（采用碱萃取法） 1000 2 未检出 合格

多溴联苯总量 (PBBs) 1000 — 未检出 合格

一溴联苯 — 5 未检出 —
二溴联苯 — 5 未检出 —
三溴联苯 — 5 未检出 —
四溴联苯 — 5 未检出 —
五溴联苯 — 5 未检出 —
六溴联苯 — 5 未检出 —
七溴联苯 — 5 未检出 —
八溴联苯 — 5 未检出 —
九溴联苯 — 5 未检出 —
十溴联苯 — 5 未检出 —
多溴二苯醚总量 (PBDEs) 1000 — 未检出 合格

一溴二苯醚 — 5 未检出 —
二溴二苯醚 — 5 未检出 —
三溴二苯醚 — 5 未检出 —
四溴二苯醚 — 5 未检出 —
五溴二苯醚 — 5 未检出 —
六溴二苯醚 — 5 未检出 —
七溴二苯醚 — 5 未检出 —
八溴二苯醚 — 5 未检出 —
九溴二苯醚 — 5 未检出 —
十溴二苯醚 — 5 未检出 —

注 释：
（1）mg/kg = 百万分之一
（2）未检出 = 低于方法检出限
（3）“—” = 未规定
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报告编号（No.）: QHJ2207036101/CH
日 期（Date）: 2022 年 07 月 29 日

化学测试流程：

(1)铅、镉、汞

(2)六价铬（碱萃取）

(3) PBBs/PBDEs

将称好的样品放入
微波消解罐中 加入合适的酸消解液

样品在微波炉中消
解完全

将消解液转移到容
量瓶中用去离子水定容用 ICP-OES 分析

将称好的样品放入
锥形瓶中

加入消解液，在
90~95℃下不断地
搅拌加热

调节溶液的 pH 值到
7.5±0.5 后转移到容量
瓶中，用去离子水定容

调节溶液的 pH 值到
2.0±0.5

加入 1.0 毫升二苯
卡巴肼显色剂，用
去离子水定容

在 540 nm 条件下用
紫外－可见分光光
度计分析

将称好的样品放入
纸套管中

用有机溶剂在索氏
提取器中提取 浓缩提取液

将提取液转移到容
量瓶中用有机溶剂定容用 GC-MS 分析
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编 制 审 核 批 准

* * 结 束 * *

注意事项

1、 报告未加盖检测专用章无效；

2、 报告无编制、审核、批准人员签字无效；

3、报告涂改无效；

4、 检验结论仅对送检样品有效；

5、标注※的检验依据或测试方法不在本实验室 CNAS 认可和 CMA认定范围内;

6、 未经本实验室书面同意，不得部分地复制本报告；

7、 如对本报告有异议，可于收到报告之日起五个工作日内向本单位提出，逾期不予受理。
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